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DEPOSITO SUPERFICIALE

ACCUMULO SULLA SUPERFICIE DELL'INTONACO,DI MATERIALI AD ESSO ESTRA-

NEI DI VARIA NATURA (POLVERE, GUANO, TERRICCIO ECC.)
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Cause del degrado
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PATINA BIOLOGICA

STRATO SOTTILE, MORBIDO E OMOGENEO ADERENTE ALLA SUPERFICIE E DI

EVIDENTE NATURA BIOLOGICA DI COLORE VERDE-NERO.

Cause del degrado
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INCROSTAZIONI

DEPOSITO STRATIFORME, ADERENTE O MENO AL SUBSTRATO, COMPOSTO DA
STRUTTURA DI NATURA BIOLOGICA (ES. LICHENI).
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Cause del degrado
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PRESENZA DI VEGETAZIONE

FORMAZIONI VEGETALI A PORTAMENTO ERBACEO: MUSCHI E PIANTE
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Cause del degrado
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INCLUSIONI

PRESENZA DI OGGETTI DI NATURA DIVERSA,PER LO PIU' FERROSA COLLOCATI
ALL'INTERNO E SULLA SUPERFICIE DELL'INTONACO (GANCI, FILI METALLICI,

CHIODI, PERNI, ECC.)
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Cause del degrado
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DISTACCO PELLICOLE PITTORICHE

SOLUZIONE DI CONTINUITA' TRA GLI STRATI SUPERFICIALI DI FINITURA PIT-
TORICA, SIA TRA LORO CHE RISPETTO AL SUBSTRATO.

Cause del degrado
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DISTACCO DAL SUPPORTO

SOLUZIONE DI CONTINUITA' TRA LO STRATO INTERNO DELL'INTONACO E IL

RELATIVO SUBSTRATO MURARIO.

Cause del degrado
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RIGONFIAMENTO

SOLLEVAMENTO SUPERFICIALE LOCALIZZATO DI INTONACI INTERESSATI DA

FENOMENI DI DISTACCO.
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Cause del degrado
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Sez. A CONOSCENZE E STATO DI FATTO PATA
Tav Dicembre 2008
16 CLASSIFICAZIONE DEL DEGRADO AMBIENTALE ED ANTROPRICO RAPP.:

Legenda delle cause del degrado

ESCURSIONE TERMICA

ESPOSIZIONE

CARATTERISTICHE MECCANICHE

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

COMPOSIZIONE CHIMICA

AGENTI BIOLOGICI
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AZIONI EOLICHE

STRUTTURA DEI VUOTI

FESSURAZIONE

SOLUZIONE DI CONTINUITA' INTERESSANTE LO STRATO DI FINITURA DELLO
INTONACO

Cause del degrado
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FRATTURAZIONE

SOLUZIONE DI CONTINUITA' INTERESSANTE L'INTERO SPESSORE DELL'INTO-
NACO, INDOTTO DAI MOVIMENTI DELLE STRUTTURE MURARIE.

Cause del degrado
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DISGREGAZIONE

STADIO AVANZATO DI DECOESIONE CARATTERIZZATO DAL DISTACCO DI GRA-

NULI O CRISTALLI SOTTO MINIME SOLLECITAZIONI MECCANICHE.

Cause del degrado
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MANCANZA

CADUTA E PERDITA DI PARTI DI INTONACO.

Cause del degrado
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REINTEGRAZIONE INCONGRUA

RIPRESE DI INTONACO REALIZZATE CON MATERIALE DI CARATTERISTICHE
CHIMICO-FISICO POCO COMPATIBILI CON I MATERIALI CIRCOSTANTI.
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Cause del degrado
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DECOESIONE

DIMINUZIONE DELLA COESIONE E DELL'ADESIONE TRA I COMPONENTI STRUT-
TURALI CON AUMENTO DELLA POROSITA' E LIEVE PEGGIORAMENTO DELLE

CARATTERISTICHE MECCANICHE.
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Cause del degrado
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SCIALBI ALLA CALCE IN DISTACCO

DISTACCHI DI STRATI SOVRAMMESSI DI PITTURA ALLA CALCE SOTTOFORMA

DI SCAGLIE E/O PELLICOLE .
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Cause del degrado
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DEGRADO ANTROPICO

DEMOLIZIONE DI ELEMENTI STILISTICI IN STUCCO (MOSTRE, STIPITI DI POR-

TALI) PER AMPIAMENTO VANI CARRABILI.

DEGRADO ANTROPICO

INSERIMENTO SULLE FACCIATE DI IMPIANTI TECNOLOGICI (BATTERIE PER
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO) E DI ELEMENTI COMMERCIALI (INSEGNE A

PARETE PIENA AL NEON).

DEGRADO ANTROPICO

DEMOLIZIONE DI ELEMENTI STILISTICI IN STUCCO PER AMPIAMENTO DEI VA-
NI E/O PER INSERIMENTO DI IMPIANTI TECNICI.

DEGRADO ANTROPICO

MANOMISSIONE DI ELEMENTI STORICO-DOCUMENTALI-STILISTICI (PORTALI
TARDO-GOTICI, MONOFORE RINASCIMENTALI) MEDIANTE INSERIMENTO DI

TETTOIE ED IMPIANTI TECNOLOGICI.

DEGRADO ANTROPICO

DEMOLIZIONE DI TRATTI DI ELEMENTI STILISTICI IN STUCCO PER INSERI-
MENTO DI IMPIANTI TECNOLOGICI A CONDUTTURA E DI SCATOLE PER CON-

TATORL




